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RESULTADOS 
 
Composición cualitativa y cuantitativa 
 
 
Los resultados de la composición se recogen en la Tabla 1. 
 

 
Tabla 1. Composición del sustrato referenciado 

 
 
 

Muestra Composición 

Toalla punto crudo 

Ref. CRU 
Algodón 100% 

Toalla punto 
blanqueada 

Ref. Blanquejat 
Algodón 100% 

Toalla punto 

Ref Rosa 
Algodón 100% 

Toalla punto 

Ref Azul 
Algodón 100% 

 
 
El algodón es una fibra natural de celulosa que se obtiene de la planta del algodón, un arbusto del género 
Gossypium, pertenece a la familia de las malváceas. Es, por tanto, un recurso anualmente renovable. 
 
Además, como fibra celulósica, es biodegradable. 
 
 
 
 


