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RAPPORT D'ESSAI                                                           Nº A19326-Fr/2.2 

DEMANDEUR 
 

NET TOWEL, S.L. 

ADRESSE   
Población: Vic 
C/ Granollers 4. Pol. Ind. Mas Beuló 

CP: 08500 

INFORMATIONS SUR LES ÉCHANTILLONS 
2 serviettes tricotées, une blanchie et l'autre crue. 
2 serviettes tricotées, référence rose et bleue 

TRAVAIL SOLLICITE ET MÉTHODES D'ESSAI 
Composition qualitative et quantitative de 4 serviettes. Srandards MO 02040 and ISO 1833 
 
 

DATE DE RÉCEPTION DU MATÉRIEL 19-11-2019 
DATE DE DÉBUT DE L'ANALYSE 26-11-2019 
DATE DE FIN DE L’ANALYSE 03-12-2019 
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RÉSULTATS 
 
Composition qualitative et quantitative 
 
Les résultats de la composition sont présentés dans le Tableau 1. 
 

 
Tableau 1. Composition du substrat référencé 

 
 

Échantillon Composition 

Serviette en tricot 

Ref. CRU 
Coton 100% 

Serviette en tricot 
blanchi 

Ref. Blanquejat 
Coton 100% 

Serviette en tricot  

Ref Rose 
Coton 100% 

Serviette en tricot 

Ref Bleue 
Coton 100% 

 
 
Le coton est une fibre de cellulose naturelle obtenue à partir du cotonnier, arbuste du genre Gossypium, 
appartenant à la famille des Malvacées. Il s'agit donc d'une ressource renouvelable annuellement. 
 
De plus, en tant que fibre cellulosique, elle est biodégradable. 
 
 
 


